








WI MFPA Leipzig GmbH Nr. GS 3.2/11-243-3 A
|| ] Baulicher Brandschutz vom 13. Méarz 2014 Seite 4 von 8

A Brandschutztechnische Bemessungskonzepte

Die Ermittlung der charakteristischen Werte des Widerstandes fir den Brandfall erfolgte fur die
Versagensart Herausziehen aus dem Beton Ny, ri(r) und Stahlversagen Ngy s ri(r). Basis hier-
fur sind die Priifergebnisse bei erhéhten Temperaturen des Stahlversagens (siehe Prifbericht
PB 3.2/11-242-1 [4] und PB 3.2/12-293-1 [5]) und des Scherversagens der Verbundflache (sie-
he Prifbericht PB 3.2/11-243-1 [6]).

4.1 Verankerung von fischer Ankerstangen FIS A und fischer Innengewindean-
ker RG MI mit fischer System fischer Superbond

Die charakteristischen Kennwerte fur das Stahlversagen bei zentrischem Zug sind in Tabelle 1
und 2 aufgefuhrt. Abweichend von der TR 020 wurden die Werte fur eine Feuerwiderstands-
dauer von 30 Minuten in Abhéngigkeit von den vorliegenden Prifergebnissen angehoben. Die
angehobenen F 30-Werte fur Stahlversagen ergeben sich aus dem Mittelwert der Werte aus der
Bemessungsgeraden und der Bemessungskurve. Die gemittelten Werte liegen auf der sicheren
Seite und sind durch vorhandene Prifergebnisse mit langeren Feuerwiderstandsdauern besta-
tigt worden.

Tabelle 1: Charakteristische Zugtragfahigkeit Ngy s ri() in kN fiir das Stahlversagen fischer Su-
perbond unter zentrischem Zug fiir Gewindestibe d. Festigkeitsklasse 5.8, Daten aus [4]

fischer Superbond M8 M10 Mi2 M16 M20 M24 M30
30 min NRus,1i(30) 0,9 1,6 26 6.4 10,1 14,5 231
60 min NReks.i(60) 06 1,1 1,8 4,7 73 10,6 16,8
90 min NRKk s, fi(90) 0,4 0,8 1.4 3.8 59 8,6 13,6
120 min NRk,s,fi(120) 0,4 0,7 12 3,3 52 7.6 12,0

Tabelle 2: Charakteristische Zugtragfahigkeit Ny s i) in kN fiir das Stahlversagen des fischer
Superbond unter zentrischem Zug fiir Gewindestéibe d. Festigkeitsklasse 8.8, Daten aus [5]

fischer Superbond M3 M10 M12 M16 M20 M24 M30
30 min NRuk,s,fi(30) 1,5 2,8 47 12,0 18,8 27,0 43,0
60 min NRek s,fi(50) 1,0 1,8 3,0 7.7 12,0 17,3 27,6

90 min NRk, s fi(90) 0,7 1,3 2,2 55 8,6 12,5 19,8

120 min NRk,s,fi(120) 0,6 1,0 1,7 4.4
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